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Toleranzen nach DIN EN 10305-1 und dartiber hinaus nach
ISO 286 Teil 2 im AD einseitig bis hg oder im ID bis H9 moglich,
gegenseitig hg/H10 und h10/H9 maglich.

Welche genauen Toleranzeneinschrankungen fir lhre
Abmessungen moglich sind besprechen Sie mit Threm
Kundenberater.

- Fertigungslangen von 4-7 m
- Begrenzte Langen bei zulassiger Abweichung der Bestellmenge

von +/- 500 mm, wobei Unterlangen von =/> 2000 mm
in einer Menge von hochstens 10% der Bestellmenge
mitgeliefert werden konnen.

- Genaulangen bis zu einer minimalen Lange von 10 mm
- Ringwicklung fiir groBe Langen (vgl. Ubersicht Ringrohre)
- Sonderlangen auf Anfrage

Mengen:
In relativ kleinen Losen konnen wir lhre speziellen
Abmessungen produzieren, als grobe Formel gilt:

+ AD < 15,00 mm 1.000 m
- AD > 15,00 mm 500 m

Lieferzustande:
Die Lieferzustande sind mit entscheidend fir die
mechanisch-technischen Eigenschaften des Rohres:

+C: zugblank hart

Ohne Warmebehandlung nach der letzten Kaltver-
formung - Rohre mit geringem Verformungsvermogen
daflr gut zerspanbar

60 70 80 90 100 OD

+LC: zugblank weich

Leichter Fertigzug (Kaltzug) nach der letzten Warmebe-
handlung - Kaltverformung in gewissen Grenzen (Biegen,
Aufweiten etc.) trotzdem gut zerspanbar

+SR: zugblank und spannungsarm gegliiht
Warmebehandlung nach der letzten Kaltumformung -
spanlose Formgebung/spangebende Bearbeitung in
gewissen Grenzen durch Verminderung der Eigenspannung

+A: gegliiht

Gegliiht unter Schutzgas oder im Vakuum gegliiht nach
der letzten Kaltverformung.

Sehr gute Verformbarkeit dafiir schlechte Zerspanbarkeit

+N: normalisierend gegliiht

Nach der letzten Kaltumformung findet das Normalisie-
rungsgliihen statt. Gute Verformbarkeit, etwas harter
als +A Iasst sich deshalb auch besser zerpanen.

+PPSH spezielle Warmebehandlung

Spezielle Warmebehandlung unterhalb des Umwandlung-
punktes. Es erfolgt keine Gefligeumwandlung. Die Dehnung
wird erhoht ohne nennenswerte Festigkeitsverluste.

Spezielle Rohranwendungen und Rohrformen

- Einspritzleitungen
- Profilrohre

- Ringrohre

- Kapillarrohre
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